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OKREŚLANIE KSZTAŁTU ZIAREN KRUSZYWA




















	Modele:

	RT-MAg-008/L
	– Wskaźnik długości (BS)

	

	Normy:

	BS 812-105.2
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	Opis:

	RT-MAg-008/L służy do wyznaczania wskaźnika wydłużenia ziaren kruszyw zgodnie z BS 812-105.2. 
Ziarna kruszywa uważa się za wydłużone, gdy ich długość jest większa niż 1,8 ich wymiaru nominalnego.

Wymiary:  360x75x75 mm
Waga (przybliżona): 1 kg





	
[image: ]
image1.png




image2.jpeg
dadiallec

Your reliable partner for testing





image3.jpeg
Production: Izmailivska st. 11A, Kharkiv, 61052, Ukraine :
¢ ’ ’ . .radialtec.net
RadialTec Poland: Dluga st. 29, Warsaw, 00-238, Poland el (@) www.radialtec.ne




